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Tragfahigen und fettfreien Untergrund herstellen.

Sdubern Sie zunéchst den Untergrund von groben Verunreinigungen, Fett oder
Ol. Dazu eignen sich z.B. Spriihreiniger oder Bremsenreiniger, aber auch
Silikonentferner, Aceton oder Spiritus. Verwenden Sie keine Universal- oder
Nitroverdlnnungen.

Alte Lackierungen und Grundierungen sollten komplett entfernt werden um die
Wirkung von Zinga nicht einzuschranken. Nur dort wo Zinga, oder eine
Verzinkung allgemein, mit dem blanken Blech in Kontakt kommt kann der
kathodische Schutz (,,Opferanode®) zur Wirkung kommen. Auf Lack und
ahnlichen Beschichtungen ,,verpufft* die Schutzwirkung von Zink — d.h. Zinga
wird unwirksam.

Oberflache aufrauen.

Nicht nur glatte Oberflachen miissen um Zinga eine Haftung zu ermdglichen
sehr grindlich angeraut werden.

Am besten sandstrahlt man die Oberfléche. Ist dies nicht mdglich sollte man
unsere Sandstahlbirste (ein spezieller Burstenvorsatz fur den Akkuschrauber
oder die langsamlaufende Bohrmaschine,
Bild rechts) verwenden.

Nur zur absoluten Not kann man die
Oberflache mit 80er (eventuell 120er)
Schleifpapier komplett anschleifen damit
sich eine sehr raue Oberflache ergibt.

Nur auf sehr rauem Untergrund kann
Zinga dauerhaft halten !

Aufrauen ist nicht nétig wenn ZINGA auf
eine bestehende Schicht ZINGA aufgetragen
wird.

Oberflache entfetten und zur Beschichtung vorbereiten.

Schleifstaub und Fingerfett- bzw. Silikonreste komplett mit einem
Silikonentferner beseitigen. Vor dem Auftragen von Zinga muss der
Silikonentferner vollstandig verdunstet und die Oberflache getrocknet sein.
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Zinga grundlich aufrihren

ZINGA muss vor dem Auftragen sorgféltig aufgertihrt werden, um eine
homogene Flussigkeit zu erhalten.

Da sich ZINGA stark absetzt reicht aufschitteln der geschlossenen Dose in
keinem Fall aus. Die sich am Boden der Dose befindenden Partikel miissen in
die Flussigkeit eingeriihrt werden um die Wirksamkeit der Beschichtung nicht
zu verringern. Am sichersten verwenden Sie ein festes Rihrholz.

Nach ca. 20 Minuten ,,Standzeit* erneut rihren.

Am besten durchmischen Sie die Flussigkeit regelmé&Rig bei der Verarbeitung.

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel oder der Rolle ist Zinga gebrauchsfertig
und muss nicht verdiinnt werden.

Zum Versprihen mit der Druckluftpistole geben Sie
max. 5 bis 7 % Zingasolv bei.

Verdiinnen Sie ZINGA ausschlieRlich mit ZINGASOLYV und nehmen Sie
immer einen neuen Pinsel oder eine neue Rolle. Riickstande von anderen
Losemitteln oder Lacken beeintréchtigen die Wirkung von Zinga.

Die Temperatur von Zinga selbst sollte zwischen 15 und 25 °C liegen.

Die Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung kann zwischen -20°C
(Vorzugsweise 3°C -30°C) und +60°C liegen.

Sollte ZINGA wahrend des Auftragens kalter oder wéarmer sein, beeinflusst
dies die Gléatte des Zinkfilms nach der Trocknung.

Zinga ist nach ca. 10 Minuten Staubtrocken. Nach ca. 1 Stunde kann Zinga mit
sich selbst tberstrichen werden. Weitere Beschichtungen, wie Grundierungen
oder Lacke konnen je nach Schichtstirke und Umgebungstemperatur etwa
nach 6-48 Stunden aufgetragen werden.

ZINGA sollte als Alleinbeschichtung (ohne weiteren Decklack) in zwei
Schichten, mit einer Zwischentrocknungszeit von mindestens 1 Stunde,
aufgetragen werden (damit erreicht man etwa eine Trockenschichtstarke
(DFT) von etwa 120em).

Soll ZINGA mit einer Lackierung beschichtet werden, dann sollte ZINGA in
einer diinnen gerade deckenden Schicht aufgetragen werden (das entspricht
etwa einer Trockenschichtstérke von 60 - 80em). Um eine gleichmé&Rige
Beschichtung aufzutragen bringen Sie nass in nass (also etwa innerhalb von
10-15 Minuten) eine Schicht im Kreuzstrich (einmal quer und einmal Iangs
pinseln) auf.

ZINGA muss vor der Beschichtung vollstdndig ausgehértet sein und kann dann
nach etwa 24-48 Stunden oder langerer Trocknungszeit mit allen Ublichen
Lacksystemen Uberlackiert werden. Zu empfehlen ist eine weitere Grundierung
mit z.B. KDcolor 4:1 EP-Grundierung, KDcolor Grundierfiller 400 oder
Brantho Korrux ,,nitrofest” bevor ein weiterer Lack aufgetragen wird.

Haben Sie mehr als eine Schicht Zinga aufgetragen lassen Sie diese mindestens
48 Stunden trocknen bevor Sie mit einer weiteren Lackierung beginnen.
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