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Produktbeschreibung

Kraftstoff-Tanks haben die Eigen-
schaft zu rosten, wenn sie aus
Stahl gefertigt sind. Zu Zeiten
als noch bleihaltige Kraft-
stoffe Verwendung fanden,
war das Problem zumindest
stark minimiert. Heute wird
,bleifrei“ gefahren (zum
Wohle der Gesundheit ein
absolut richtiger Schritt) und
auch altere Fahrzeuge und
Motoren miissen damit auskom-
men, da die Verfligbarkeit bleihaltiger
Kraftstoffe in Deutschland und Europa stark
eingeschrankt ist.

Leider sind die modernen Kraftstoffe, auch als Gemisch, so aggressiv,
dass Stahltanks, auch im befillten Zustand korrodieren. Ursache ist u.a.
das in modernen Kraftstoffen zur Klopffestigkeit, seit 2003 verstarkt,
zugesetzte MTBE [ Methyl- Tertiar-Buthyl-Ether oder nach IUPAC: tert.
Butylmethylether ), sowie andere zusétzliche Faktoren, wie Aufspaltung
des Kraftstoffes bei langerem Fahrzeugstillstand usw.

Sie haben mit TAPOX ein Produkt erworben, welches Abhilfe bringt durch
seine spezielle Zusammensetzung und als Innenbeschichtung resistent
gegen Kraftstoffe ist. Falls im Tank bereits Korrosion vorhanden ist, so
verfahren Sie bitte zunéchst wie im 1. Abschnitt (Reinigung) beschrie-
ben, um diese Korrosion zu beseitigen.

Reinigung

Zunéachst den Tank vollstandig entleeren, soweit dies Gber den An-
schluss, bzw. den/oder die Benzinhahne maglich ist. Reste notfalls
durch den Einfiillstutzen auslaufen lassen. Diesen Restkraftstoff bitte
sachgerecht entsorgen oder zur spateren Wiederverwertung angemes-
sen lagern.

Verschlieflen Sie dann den Anschluss z.B. mit dem Originalanschluss/
Benzinhahn und geben einige ml Geschirrspilmittel ( Schnapsglas) hi-
nein, und fiillen Sie den Tank wenn méglich mit warmen Wasser auf. Las-
sen Sie dieses Gemisch fiir ca.1 Std. im Tank, diesen dabei mehrfach gut
schiitteln und lassen Sie dann das Reinigungsgemisch wieder ab. Fangen
Sie auch diese Flissigkeit zur ordnungsgemassen Entsorgung auf! Fiillen
Sie nun, je nach GréB3e/Inhalt des Tanks (Anschlisse hierzu bitte wieder
vollstindig verschliefen) ca. 0,5 - 1 Liter FERTAN-Motorreiniger (alka-
lisch, bitte kein mineralisches Produkt, KEIN Benzin, Aceton, Verdiinnung
oder Kaltreiniger) in den Tank und lassen Sie diesen durch drehen,
wenden, schiitteln, auch auf den Kopf stellen, die Restriickstande an Oel
und Kraftstoff [6sen.

Diesen Reiniger fiir ca. 1 Stunde ( bei starken Ablagerungen und Verhar-

sy /7 A

V /7///1/%/4



4717419/417

zungen auch langer) einwirken und danach den Tank leer laufen lassen.
Fangen Sie auch diesen Motorreiniger in einem geeigneten Gefaf} auf, denn
wenn er nicht zu sehr mit Schmutzpartikeln versetzt ist, kdnnen Sie ihn
spater problemlos zur Motor-/Getriebe-/Hinterachs-Reinigung verwenden.
Sind Partikel darin enthalten, kénnen diese auch mit einem Filter ( Kaffee-
filter/Strumpfhose ) ausgefiltert werden.

Jetzt den Tank SEHR griindlich mit Wasser spiilen, dabei die Anschliisse
entfernen, damit das Spiilwasser direkt ablaufen kann. Um die anschlie-
ende Behandlung mittels FERTAN-Rostkonverter zu beschleunigen, kann
zum Abschluss dieses Spiilvorganges ( lau- Jwarmes Wasser verwendet
werden.
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BITTE BEACHTEN:
Tragen Sie fiir diese und die anschlieflenden Arbeiten Gummi-oder
Haushalts - Handschuhe. Stellen Sie den Tank beim Spiilen immer auf eine
weiche Unterlage. So vermeiden Sie z.B. auch Beschadigungen an der
Keramik von Spilbecken und am Tank selbst. Lassen Sie das Spiilwasser,
hauptsachlich nach der FERTAN - Behandlung,

nicht Gber helle Steine usw. ablaufen,
da es sonst dort zu einer Verfarbung
kommen kann.

Zusétzliche Hinweise:

Die Reinigung ist sehr wichtig,
da das zur Entrostung ein-
zusetzende Produkt FERTAN
auf Wasserbasis aufgebaut

ist und bei Rickstanden aus
Oel/Fett auf der Metalloberfla-
che nicht reagieren kann. Die
Reinigung mit Wasser nach der
FERTAN-Behandlung spiilt alle |6sba-
ren Rickstande von FERTAN und Rost ab.

Geschieht dies nicht ausreichend fiihrt dies zwangslaufig zu Haftungspro-
blemen beim Endschutz. Deshalb mit viel flieBendem Wasser spiilen und
vollsténdig trocknen.
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Lassen Sie den Tank vollsténdig ( bitte kontrollieren) leer laufen und
schrauben Sie die Anschliisse wieder an. Auch den eventuellen Benzinhahn
auf ,ZU“ stellen, sonst kommt es zu unnétigen Verschmutzungen.
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Entrostung

Spétestens jetzt missen Sie entscheiden ob der Tank zusétzlich zur Rei-
nigung auch bis auf das blanke Blech entrostet werden soll, oder ob Ihnen
die Oberflachenbeschaffenheit nach der Beschichtung mit dem Endschutz
TAPOX weniger wichtig erscheint.

Fir die Qualitat der Endbeschichtung ist dies nicht von Belang, nur fiir die
Optik!

In den noch feuchten Tank ( Restfeuchte ) fiillen Sie jetzt FERTAN Rostkon-
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verter oder erst FEDOX Tankentroster ein. Mittels FEDOX Konzentrat, ca.
10% des Tankvolumens, wird jeder Rost vollstandig aufgelost und ent-
fernt. Danach wird mit FERTAN die blanke Metalloberflache gegen neue
Korrosion geschiitzt und nach Abschluss dieses Korrosionsschutzes
mit dem 2-K Endschutz TAPOX versiegelt.

Von FERTAN je nach Tankgréfie und Bauform, werden ca. 0,25 Liter je 10
- 15 Liter Tankvolumen benétigt. Grof3ere Mengen erleichtern zwar die
Arbeit wie drehen und wenden, sind aber auch kostenintensiver.

Den Tank jetzt innen mit FERTAN - Rostkonverter durch schiitteln,
drehen, wenden, auch auf den Kopf stellen usw. so beschichten, dass
die Flissigkeit vollstandig das Metall bedeckt. Bei einer durch den
Tank verlaufenden Schrége ( z.B. fiir das Rahmenrohr ) den Tank auch
schiitteln, damit auch diese Flache beschichtet ist. Eventuell auch
mehrfach, von allen Seiten, lagern.

FERTAN - Rostkonverter dann aus dem Tank restlos auslaufen lassen,
das auslaufende Produkt aber in einem sauberen (! ] Kunststoffgefaf
auffangen. Alle Verschliisse entfernen und den Tank bei ca. 20° C fiir
mind. 24 Std (auch langer) lagern, um die Reaktion von FERTAN mit
dem Metall zu erméglichen.

Dann die aufgefangene Menge an FERTAN wieder in den Tank geben,
Anschlisse usw. wieder anbauen, und den Tank griindlich schiitteln,
damit das Produkt erneut an alle Stellen kommt und den Tank dann mit
klarem Wasser auffiillen. Uber Nacht dieses Gemisch ( FERTAN / Was-
ser) im Tank, bei Raumtemperatur, reagieren lassen. AbschlieBend das
Gemisch vollsténdig auslaufen lassen und den Tank gut mit Wasser
spllen und zum Trocknen lagern.

Tankdeckel/ Verschluss, sowie Anschluss/ Benzinhahn maglichst
sofort mit klarem Wasser sauber spiilen und reinigen. Eventuelle
FERTAN Spritzer sofort mit Wasser und Schwamm von der Auf3enseite
des Tanks abwaschen, um Verfarbun-
gen auf dem Lack zu vermeiden;
nicht erforderlich, wenn der
Tank neu lackiert wird.

Durch diesen, zwar auf-
wandigen und schmutzi-
gen Weg der Entrostung
erreicht man, dass der Tank
vollstandig und material-
schonend entrostet wird.
Abtragungen von gesundem
Material, wie bei mechani-
scher Reinigung werden dabei
verhindert und die Schichtstarke
des Metalls bleibt erhalten.




Beschichtung

Nun wird im Abschnitt 2 die
kraftstoffresistente 2-K
Beschichtung in den, jetzt
absolut rostfreien, Tank
eingebracht, wodurch
kinftige Korrosion zuver-
lassig verhindert wird.
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Hierzu wird nach Auftra-
gen der Beschichtung Luft
benétigt (nur sehr geringe
Mengen ca. 0,2 - 0,4 bar max.),
die méglichst von einem Kompres-
sor kommen sollte. Durch die Luftbewegung, bzw. durch den konstan-
ten Luftzug wird der Trocknungsvorgang im Tank selbst beschleunigt
und dadurch ein Absetzen des in der Beschichtung vorhandenen
Lésungsmittels ( thixotropischer Effekt ) unterbunden.

Diese Luft sollte keinesfalls von einem elektrischen Gerat erzeugt
werden, da das ausstromende Lésungsmittel ein explosionsfahiges

Gemisch erzeugen konnte. Bitte auch kein offenes Feuer einsetzen,
nicht rauchen und fir gute Beliftung sorgen!

Die Beschichtung der Tankinnenflachen erfolgt mit einem speziellen
2-K Epoxy, welches vor Beginn der Beschichtung griindlich angemischt
werden muss. Zunichst die Dose EP [ Komponente 1) griindlich
verriihren, bis eine gleichmafBige puddingartige Masse erreicht wird.
Dies kann mehrere Minuten dauern, da das Harz nur langsam zu einer
homogenen Masse wird. Mit z.B. einem Akku-Schrauber und Quirl wird
diese Arbeit sehr erleichtert.

Dann die kleine Dose Harter TX 10 ( Komponente 2 ) vollsténdig in das
Epoxy ( Komponente 1 ) TAPOX geben und méglichst mit einem kleinen ~
Quirl vollstandig vermischen. Bei original Gebinden enthélt die Dose
Beschichtung 500 Gramm und der Harter 40 Gramm. Diese Menge ist
ausreichend fiir Tanks bis ca. 15 Liter, je nach Bauform des Tanks auch

bis 25 Liter Tankinhalt. P

.

Beide Komponenten kénnen in der original Dose zusammen ange-
mischt werden, da diese 7?50ml Fassungsvermégen besitzt.

Den Tank nun an den Bezinhdhnen, am Anschluss usw. abdichten.
Bei Aussengewinde meist 1/4“ und in den trockenen Tank, nach der
Entrostung und Beschichtung mit FERTAN ,das vorher angemischte
Produkt TAPOX + TX 10 Gber den Tankeinfillstutzen einfillen.

Den Tankeinfiillstutzen fest verschliessen. Bei Verwendung des
original Tankdeckels moglichst eine stabile Plastikfolie unter den Tank-
deckel legen, damit dieser nicht mitbeschichtet wird, oder z.B. einen
Gummiball verwenden.
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Nun den Tank durch drehen, wenden, auf den Kopf stellen, allseitig
mehrfach gut beschichten. Danach Tankdeckel und Ablasséffnung ( z.B.
Benzinhahn ) wieder 6ffnen und dabei die Ablasséffnung iiber die Dose des
Produktes halten, damit die fliissige Beschichtung wieder auslaufen kann.
Bitte darauf achten, dass wirklich alle Riickstande mit auslaufen. Eventu-
elle Spritzer auf dem &usseren Lack bitte SOFORT mit Verdiinnung (Nitro /
Universal - Verdiinnung ) abwischen.

AnschlieBend den Tank mit der grossten Offnung, meist Tankeinfiillstutzen,
nach unten fiir ca. 30 Min. antrocknen lassen. Danach iber die Ablass-
6ffnung einen konstanten Luftstrom, wie vorher beschrieben, fiir mind.
180 Minuten (Luftzufuhr max. 0,2 - 0,4 bar) durch den Tank blasen, damit
die Riicksténde des Lésungmittels komplett nach unten (schwerer als
Luft) abziehen kdnnen. Dieser Vorgang ist abgeschlossen, sobald auch im
Tankinneren die Beschichtung trocken ist.

Sollte der Tank ein 1/4- Zoll Gewinde (Innen- oder Aussengewinde) haben,
so kann zum Anschluf3 eine 1/4* Luftkupplung fest angeschlossen werden,
was den Vorgang erheblich erleichtert.

Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass die durch den Tank strémende Luft
nur einen Druck von max. 0,2 - 0,4 bar hat, da ansonsten die noch weiche
Beschichtung beschadigt werden kdnnte.

Die aus dem Tank ausgeflossene Beschichtungsmasse in der original Dose
wieder mit dem Deckel fest verschliessen und im Kiihlschrank bei 0° C bis
max. 4° C lagern.

Nun den Tank mit der gréssten Gfnung nach unten fiir ca. 6 - 12 Stunden
aushérten lassen und dann den Beschichtungsvorgang, mit der Restmen-
ge (aus dem Kiihlschrank], genau wie oben beschrieben wiederholen.

ACHTUNG: Vorher jedoch die Beschichtungsfliissigkeit wieder griindlich
aufriihren!

Auch jetzt ist ein schwacher Luftstrom, wie oben, fir ca. 180 Minuten si-
cherzustellen. Das erneut ausgelaufene Produkt in der original Dose wieder
fest verschliessen, es kann jetzt fiir max 3 Tage bei 4° C gelagert werden.
In dieser Zeit ist es als besonders widerstandsfahige Beschichtung auch
fur andere Zwecke, z.B. Batteriehalterung, metallene Aussengelénder usw.
verwendbar.

Zum Abschluss den Tank fiir mindestens 5 Tage ( 120 Stunden ) bei 20° C
ausharten lassen.
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